
조달물품 시험수수료

 기 관 명 (재)한국건설생활환경시험연구원

물품분류번호 31211522 품명 중방식페인트

시험항목 시험방법 시험수수료(원)

도막형성 후의
겉모양

표준양생 후

KS F 4936

1,000
촉진내후성 시험 후 1,000
온․냉 반복 시험 후 227,000
내알칼리성 시험 후 54,200
내염수성 시험 후 54,200

중성화 깊이 703,000
염화물 이온 침투 저항성 500,000

투습도 256,000
내투수성 20,000

균열 대응성
-20℃ 10,000
20℃ 10,000

촉진내후성 시험 후 10,000

부착강도

표준양생 후 10,000
촉진내후성 시험 후 10,000
온․냉 반복 시험 후 150,000
내알칼리성 시험 후 60,000
내염수성 시험 후 110,000

습윤상태 KS F 4923 128,000
오존처리 후 KS F 4922 112,000

신장률 KS M ISO 527-2 15,000

염수분무시험(500시간) KS D 9502 397,000

내마모성(CS-17, 1 kg, 1 000 회) ASTM D 4060 240,000

내세척성(2 000 회) KS M 6010 40,000

내오염성 LH 전문시방서 100,000

내산성(10% H2SO4, 168시간) KS M ISO 2812-1 54,200

내알칼리성(10% NaOH, 168시간) KS M ISO 2812-1 54,200



VOCs

EL. 241

240,000

VACs 300,000

중금속(납) 20,000

중금속(카드뮴) 20,000

중금속(수은) 20,000

중금속(6가크롬) 20,000

시편제작비 50,000

기타 비용 시험용 밑판 : 80,000, 조건수수료 : 80,000, 전처리(촉진내후성) 375,000
냉온반복 : 236,000, 내염수성 : 63,200, 내알칼리성 : 63,200 등

합계(원) - 3,946,800  VAT별도

그 밖의 사항
 - 계약물품(재료구성, 계약수량 등)에 따라서 시험수수료는 변동될 수 있음.
 - 정확한 시험수수료는 검사의뢰 시 검사원이 안내 예정.
 - 조달검사 시 20% 할인 수수료 적용


