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번호 검사 항목 로트의 크기
시료의 크기

( n )

판정 기준
비고

Ac Re

1 겉모양 인증구분별

재고량

n=3 0 1

2 성능

겉보기 밀도1)

고온치수안정성2)

인장강도3)

신장율4)

인열강도5)

압축응력6)

변형시(25% )

압축변형율7)

열전도율8)

흡수량9)

n=1

0 1

3 유해성 n=1 0 1

4 표시사항 n=1 0 1

비고
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